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El objetivo del presente trabajo es el estudio de los depésitos de rodados
cercanos a Bahia Blanca con el propdsito de establecer, si de acuerdo a la com-
posicidon mineraldgica, son aptos para su aprovechamiento en obras de construc-
cion.

Se estudian depdsitos de rodados pleistocénicos, ubicados a lo largo del va-
Ile del rio Sauce Grande.

Se tomaron muestras de siete canteras que se encuentran irregularmente explo-
tadas. Es importante destacar que son éstas las pocas fuentes de extraccidn de
rodados Iiticos que se usan como agregados en la construccidn. Luego de una bre-
ve descripcién geoldgica de las canteras, se estudia la sedimentologia de los
depdsitos, los cuales se encuentran parcialmente cementados con carbonato de
calcio y minerales de manganeso. Del estudio petrogrifico de los rodados se des-
prende la preponderancia de las metacuarcitas sobre ortocuarcitas y limolitas.

En la parte final del trabajo se discuten las cualidades técnicas de los ro-
dados.

ABSTRACT

The main objective of this work is the study of pebbles deposits which out-
crops near Bahia Blanca, to establish their mineralogical composition and accor-
ding to it, their possible use in bluiding.

Pleistocene deposits of pebbles along the valley of the Sauce Grande river
are studied.

Seven quarries undergoing discontinuous explotation were used for sampling
It would be noted that there, these quarries are some ,of the few sources of
natural lithic pebbles in the Province apt to be used as aggregates four buil-
ding purposes.

The geology of the quarries is briefly considered and the sedimentological
aspects of the deposits, which are partially cemented by calcium carbonate and
manganese minerals, are also studied. The petrography study of the pebbles
shows that metaquartzites prevail over orthoquartzites and siltstones.

The technical properties of the pebbles are also discussed.

INTRODUCC ION

El presente estudio corresponde a la continuacidon del realizado anteriormente
y presentado en las Primeras Jornadas Geoldgicas Bonaerenses de Tandil, Corte-
lezzi, C. et al (1985). Como ain no se han publicado las actas respectivas, ha-
remos un breve resumen del mismo.

Las muestras estudiadas fueron tomadas en los partidos de Bahia Blanca y Co-
ronel Rosales, en distintos afloramientos de la margen izquierda del rio Sauce
Grande; los que constituyen canteras para extraccidn de rodados, las mismas ubi-

cadas de oeste a este son las siguientes: (Fia. 1).
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1. - Cantera del Balneario Saldungaray

La base del perfil corresponde a la planicie de inundacidn del rio, con
depdsitos |imoarenosos, con finas capas de materia organica y concreciones de
oxidos de manganeso; formando estructuras muy peculiares oue seran descriptas
oportunamente. Sigue una capa de rodados de 2,5 m de potencia, en parte cementa-
do por 6xidos de hierro y manganeso y algo de tosca, que confiere al frente una
apreciable resistencia a la erosion. En la misma se intercalan bancos lenticula-
res de arenas gruesas, y se superpone upa capa de limo fino, de color castafio

claro, de 3 m de potencia y finalmente se observa el horizpnte eddfico de 0,5 m.

2. - La Toma - OSN
El perfil de esta cantera es similar al descripto anteriormente, sélo
difiere en el espesor de la capa de rodados que es de sélo 0,5 m, los que no
se encuentran cementados. Lamentablemente esta cantera se encuentra casi agotada
por su intensa explotaciodn.
Perfiles de las canteras:
3. - Antigua cantera Vita
4. - Nueva cantera Vita
5. - Cantera del Chileno
Estos perfiles son similares entre si. El piso de los depdsitos de las mismas
se observa parcialmente, ya que la explotacion de los rodados finaliza cuando su
tamafio y la mezcla con arena no justifica la extraccidon. La capa de rodados suel-
tos alcanza un espesor medio de 3,5 m de potencia; dentro de ella se intercalan
varios niveles arenosos friables con una incipiente estratificacion entrecruzada.
Es importante -sefialar que en estos niveles se encontraron numerosos restos fosi-
les, estudiados por el Personal de la Citedra de Geologia Histdrica del Departa-
mento de GeologTa de la U.N. del Sur. '
Por encima de los rodados se observa una delgada capa de limo friable de co-
lor castafo, cuya parte superior se encuentra cementada por tosca.
Es de destacar que este Glt&mo nivel presenta estructura convoluta con am-
plias flexuras, que no se describen en detalle por no ser objeto de este traba-

jo. Toda la secuencia remata en un horizonte de 0,6 m de espesor.

6. Cantera Veane
La misma est3d @bicada en la margen izquierda del Rio Sauce Grande en el
campo del sefior Carrefio, ¥y a 5 Km de la ruta Nacional N° 3, sobre el viejo cami-
no que conducfa al Balneario Pehuencd.
El perfil de la cantera actualmente abandonada, es de 3 m.
Los rodados presentan estratificacion entrecruzada y se alternan con finas
capas lenticulares de arena.

La parte inferior del perfil, 0,5 m, estd constituida por rodados mas o menos
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cementados por tosca.

Encima del mismo, de espesor de 1,50 m y con estratificacidn entrecruzada,
se encuentran los rodados sueltos, cubiertos por patinas de 6xidos de mangane-
so y carbonato de calcio. En este nivel se explotaron'los rodados y corresponde
a nuestra muestra N°7.

Una capa de 0,30 m de limo arenoso bien estratificado, se superpon a la an-

terior; finalizando el perfil con un horizonte de 0,50 m de suelo arenoso.

7. Cantera J.J. Martin
La cantera estad situada en el campo de la firma J.J.Martin, este predio
rural se encuentra a unos 15 Kms. de la ruta 3 y se llega al mismo por ei cami-
no que une esta ruta y la localidad de Pehuencd.
El frente es irregular, alcanzando sélo 0,50 m.
La cubierta edafica es de poco espesor y en el contacto con la capa de roda-
dos se observa un nivel de 0,10 m de espesor de tosca, la que penetra a través
de grietas, cementando fuertemente los rodados, constituyendo un compacto con-

glomerado. Por tal razon no se explotan los mismos.

GEOLOG |A

El Plioceno estarepresentado por la Fm Saldungaray, Furque (1967), compuesto
por sedimentos limo arcillosos rojizos a castafos; que afloran en la zona sudes-
te de la Sierra de la Ventana.

Llambias y Prozzi (1975) designan como Plioceno, a una serie de sedimentos
de similares caracteristicas a las descriptas por Furque, que afloran en las
zonas cercanas. a Ventania. Son limas rojizos poco estratificados y consolidados,
en base a los escasos restos de mamiferos hallados, se le asignaria una edad
pliocena superior y seria equivalente a la Fm. Monte Hérmoso. Sedimentos simila-
res fueron observados en el piso de las canteras del Balneario Municipal de Sal-
dungaray y la Toma de OSN. Posteriormente Llambias y Prozzi (op.cit.), al refe-
rirse al Pleistoceno, mencionan que en las cercanias de la sierra, estaria re-
presentado por un conglomerado de rocas paleozoicas de 2 a 3 m de potencia (sic),
en donde se observa también la presencia de areniscas pliocenas poco transporta-
das. Este conglomerado se dispone en discordancia erosiva sobre el Plioceno.

Las caracterfsticas'generales enumeradas por estos dos autores coinciden pa-
ra los afloramientos citados anteriormente. En cambio en las canteras denomina-
das como Antigua y Nueva Cantera Vita y Cantera del Chileno, en el paraje San
José, solamente se observan los niveles conglomeradicos con intercalaciones de
arena poco estratificadas. De acuerdo a los restos fosiles vertebrados hallados
en los niveles mas finos de las arenas; se les asignaria a los mismos Edad Mamfi-

fero Lujanense (com. Verb. Lic. A. Borromei).
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Los fésiles dan una edad tentativa de Pleistoceno Medio a Tardio.

Por ejemplo Macraucheniopsis es el fosil guia del Pleistoceno Medio (Edad

Mamifero Ensenadense).

La Formacidén portadora de fosiles, niveles psefiticos y niveles que cubre a
éstos, se denomina o se correlaciona con la Formacion Agua Blanca, Miembro Pse-
fitico Inferior, Lic. A. Borromei (1985).

Fosiles:
Aves: Rhea
Mammalia: Lama
Sclerocalyptinae

Onohippidium

Glyptodon
PapochEus

Megatherium

Glossotherium

Morenelaphus

Gastropodos: Tenestus

Plagiodontes patagonicus

Austroborus lutescens

METODOLOGIA

En cada cantera se eligid un sector representativo de la misma, procediéndose
a la recoleccidon y cuarteo de la muestra obtenida, resultando una cantidad de
aproximadamente 50 kilos, Con los clastos de las muestras asi seleccionadas, se
procedid en primer término a la medicidon, de los ejes a, b y c, este trabajo se
realizé "in situ'; al mismo tiempo de todos los clastos medidos se dibujaron sus
contornos para determinaciones posteriores. Las ventajas de realizar tales ope-
raciones en el lugar ha sido sefialado por diferentes autores, Teruggi et al.

(1971). Luego fueron llevadas a laboratorio para completar los andlisis.

SEDIMENTOLOG |A

a) Granulometria

A fin de conocer las caracteristicas granulométricas de los depdsitos estu-
diados, se tamizé la fraccidon de tamafo grava de las muestras mediante cribas
segin la serie standard de tamices IRAM, mientras que para las fracciones meno-
res se utilizd una serie de tamices Norma |RAM, con intervalo de medio gradp phi.

En la Tabla N° 1 figuran los porcentajes en peso de los retenidos en los di-
ferentes tamices y la clasificacion de los sedimentos correspondientes, dicha
clasificacién se realizdé de acuerdo a los graficos de Willman, en Pettijohn

(1957).

Se confeccionaron las curvas acumulativas respectivas y se determinaron los
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coeficientes estadisticos segin Folk y Ward (1957), que figuran en la Tabla N°
28
b) Forma

Hemos determinado las formas de los rodados en base al método de Zingg (1935),
segin la relacién entre los ejes del clasto. Luego se calculan los porcentajes
de cada muestra, estos valores se consignan en la Tabla N° 3.

Se observa que la forma predominante de los rodados es la oblada, salvo en
la Antigua Cantera Vita, donde predomimnan los clastos prolados y laminares; la
menor proporcidon corresponde a clastos ecuantes.

En general se puede apreciar que con un aumento de clastos oblados disminuyen
los ecuantes. Esto no sucede con la muestra N° 3, por lo expresado anteriormen-
e

La proporcidén de los clastos prolados es mas o menos constante, no ocurre lo
mismo con los clastos laminares.

La muestra N° 3 presenta valores andmalos con respecto al resto, ya que la
proporcion de clastos prolados y ecuantes es mayor que en las otras, mientras
que la de rodados laminares es mucho menor; la proporcidon de clastos oblados es
mas o menos similar a la de las otras muestras.

c) Platidad

Esta propiedad varia muy poco entre las distintas localidades como puede ob-
servarse en la Tabla N° 3; el menor valor se determind en la Antigua Cantera
Vita, corresponde a 2,01; y el mayor en la cantera de J.J. Martin, es de 2,70.
Es posible que el bajo valor observado eén el yacimiento mencionado en primer
término, se deba a una muy acentuada disminucidon de clastos oblados, respecto
de los otros yacimientos.

d) Redondez

Todos los valores obtenidos (Tabla N°3) son mayores de 0,70, lo cual nos in-
dica que los rodados son bastante redondeados; por ello suponemos que los yaci-
mientos estudiados provienen de materiales redepositados.

f) Esfericidad

Los valores obtenidos (Tabla N° 3) son mayores de 0,60 lo cual significa que
los clastos poseen una esfericidad media; la misma se mantiene casi constante
en todos los afloramientos muestrados.

Al igual que la redondez, suponemos que la elevada esfericidad se debe a que

la misma es heredada de depdsitos mas antiguos.

PETROGRAF |A

Petrograficamente los clastos poseen en general caracteristicas semejantes en
las siete canteras estudiadas. En su mayoria se trata de rocas claras, de color
grisaceo; de grano fino, muy compactas, con bandeamiento marcado y sin altera-

cidn visible. Por sus caracteristicas petrograficas corresponde a cataclasitas
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de ortocuarcita y escasas ortocuarcitas, sensu str.; de grano fino, compuestas
casi exclusivamente por cuarzo cataclastico, con estructura en mortero. Algu-
nos de ellos son milonitas, también de ortocuarcita. Su composicidén mineraldgi-
ca es similar a las anteriores, pero en este caso las secciones de cuarzo se
encuentran estiradas, formando bandas subparalelas; intercaladas entre ellas se
observan finas bandas de laminas pequefias de muscovita, que confieren a la roca
un bandeamiento marcado. Siquen en abundancia ortocuarcitas impuras, que poseen
escasa matriz limolTtica y los clastos predominantes corresponden a cuarzo ca-
taclastico, redondeado, feldespato potasico, ortosa, en pertitas y microclino;
clastos redondeados de ortocuarcitas y de rocas volcanicas.

En menor proporcidn se observan rocas de color verde oscuro, grisaceo, sin
esquistosidad, con textura porfirica, intergranular. Los escasos fenocristales
de plagioclasa y los microlitos de estos minerales se encuentran alterados. Las
secciones sub a euhedrales de magnetita son abundantes y frescas e imprimen el
color oscuro de las rocas. Se trata de rocas volcanicas, que por el grado avan-
zado de alteracidn de sus minerales no pueden ubicarse correctamente dentro de
la clasificacion de las mismas.

Como puede apreciarse, la petrografia de los clastos es semejante a la sefa-
lada por Andreis (1965) para sedimentitas psefiticas paleozénicas de la Sierra
Austral de la Provincia de Bueno Aires. Por lo tanto creemos que nuestra supo-
sicidon respecto a la redepositacion de los clastos provenientes de depdsitos

mas antiguos es bastante acertada.

CONCLUSIONES

1) En la zona proxima a la ciudad de Bahia Blanca se encuentran numerosas cante-

ras de rodados, que pueden utilizarse como agregados pétreos para obras de cons-
truccion.

2) La granulometrfa es correcta para su uso en hormigdon de cemento portland,
pudiendo mejorar la misma por seleccidon de tamafio.

3) No se determinaron minerales y rocas deletéreas que puedan reaccionar con los
3lcalis del cemento. Pero deberia considerarse la presencia de cuarzo tensiona-
do, ya que para algunos investigadores este mineral es potencialmente reactivo

a los alcalis del cemento portland.

L) Por lo expresado ant;riormente se aconseja la realizacion de ensayo de barra

de mortero antes de su utilizacion en obra.
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