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LOS YACIMIENTOS DE MANGANESO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. ;a

Dr. César R. Cortelezzi. (1)
Los yacimientos de minerales de manganeso y algunas manifestaciones me
nores de la Repliblica Argentina, se encuentran irregularmente distribufdos
en el territorio argentino, pero al hallarse concentrados en areas mis & me.
nos determinadas permitid a Angelelli et al (197@), establecer una subpro--~
vincia metalogenética definida,

1- Yacimientos del Noroeste.

Los yacimientos y manifestaciones manganiferas de esta area, comienzan
en la Puna jujenia y saltefia. Corresponde al ciclo Cret&cico superior-Ce-
nozoico (2). Segun la opinidn de los autores que se ocuparon de ellos, -
son de origen hidrotermal, vinculados con aguas termales, debido al in--
tenso vulcanismo de la zona. Considero que este grupo debe incluirse ge-
néticamente con los yacimientos vulcandgenos-sedimentarios y especifica-
mente a formaciones vulcano-terrigenas, con vulcanismo original b&sico -
Sokolova, E. A et al (1975). La mineralizacidn es irregular a causa de -
la variacidn en la porosidad y permeabilidad de las rocas de caja; are--
nas, tobas y gravas. La depositacidn es singenética con los sedimentos;-
tiene forma de lentes 6 capas concordantes con la estratificacidn de los
mismos. :

a) Yacimiento de Tafna

Ubicado cerca de la Quiaca, Dpto. Yavi, provincia de Jujuy. Se trata -
de sedimentos cuaternarios, tobas y conglomerados que yacen sobre sedi--
mentos paleozoicos inferiores. Las soluciones mineralizantes ascienden -
por una falla N-§, que corta los sedimentos cuaternarios, en ella se em-
plaza la veta explotada, la cual se extiende a lo largo de 5 km., con u
na inclinacién de 752 W hasta casi vertical. Se trata de cuerpos lenticu
lares, de impregnacidn de hasta 3 m. Los minerales que constituyen este
depbsito son principalmente psilomelano y pirolusita. Las principales mi
nas son: "Sivana Luisa"; "Casablanca Primera"; "Marita"; "Casablanca Se-
gunda" y '"Casablanca Tercera". Se comenzaron a explotar en 1948, abando-

néndose en 1954 y reinici@ndose su explotacidn en 1963. El mineral es en

v

(1). Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata.

(2). En adelante, al citar los ciclos a los cuales pertenecen los yacimien-
tos se sigue la clasificacidr empleada por V. Angelelli et al (1971).
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b)

c)

d)

e)

viado a los Altos Hornos de Zapla.

YACIMIENTO 1953 1954
Casablanca la., 2da. y 3ra. 3.200 t 1.700 t
Marita Sin datos
Silvana Luisa 2.000 t 1.500 t

Segln Menoyo-Padula (1972) las leyes medias oscilan entre 10-15% Mn., -
La produccidén hasta 1970 fué de 30.500 t de mineral y 7.500 t de Mn; las
reservas probadas § inferidas son de 350.000 t y 66.000 t de Mn.

Yacimiento de Tumbaya. La mineralizacion principal consiste en reducidos

"bolsones', alojados en la Fm Yacoraite, horizonte calcaireo-dolomitico.-
La mina "Santa Teresita'", cerca de Ahrapampa y Doncellas (mina "Queta");
esta Ultima estd constituida por dos vetas en conglomerados y areniscas
cuaternarias de rumbo N 40° E y posicidn casi vertical; son cuerpos len-
ticulares con estructura brechosa. El psilomelano se halla en gufas y ce
mentando los sedimentos. La pirolusita es escasa, con ganga de calcita.
No se tienen datos sobre produccién y leyes medias.

Yacimiento Judith

Se encuentra ubicado a 23 km. NW de la estacidn Olacapato, dto. Los An
des, provincia de Salta. Los minerales impregnan bancos areno-arcillosos,
coronados por travertino y yaciendo sobre rocas de basamento cristalino.
Ellos son psilomelano y pirolusita, con areas de limonita.

La produccidn entre 1960-1964 fué de 1.850 t., con una ley de 20-257 -
de Mn. Las reservas de mineral probable y posible son de 40.000 t, con -
ley de 20% (8.000 t de Mn), Angelelli et al (op.cit.)

Yacimiento Salar del Rincdn

Ubicado a 13 km de Casa del Zorro, al W de Olacapato; se encuentra - -
principalmente en bancos de areniscas cuaternarias, sobre tobas. El yaci
miento estd constituido por tres bancos mineralizados con espesores en--
tre 0.60 y 1.50 m, con un desarrollo de 2.700 m . Las areniscas se en-— -
cuentran impregnadas por psilomelano y pirolusita, en forma irregular. -
El depdsito no ha sido explotado, las reservas totales estimadas son de
aproximadamente 150.000 t de mineral posible, con ley de 20% (30.000 t -
de Mn).

Yacimiento Cerro Remate

Se encuentra al sur de Co Remate y al SW de San Antonio de Los Cobres;

se desarrolla en un ambiente de sedimentos cuaternarios, en bancos de a-
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reniscas y conglomerados de varios metros de espesor, los cuales culmi--
nan en travertino, los mismos se apoyan sobre basamento constituido por
migmatitas, Borelli, E. (1973 com.verb.). Los minerales estudiados son:-
criptomelano y psilomelano, Cortelezzi-Dalponte (1973).

Las reservas totales son de aproximadamente 80.000 t de mineral proba-
ble y posible, con ley de 20% (16.000 t de Mn). El mineral de la mina --
San Justo contiene hasta 1.5% de P.

La explotacidn del yacimiento es irregular y a cielo abierto.

Yacimiento Ochaqui

El yacimiento estid ubicado a 105 km al SSW de San Antonio de Los Co- -
bres y a 85 km del salar de Pocitos, a 4.100 m.s.n.m.

Sobre migmatitas del basamento se apoyan bancos de sedimentos arenosos,
conglomerados y tobas, los cuales se encuentran impreganados en forma i-
rregular por 6xidos de manganeso, en bancos de espesores que oscilan en-
tre 0.5 a 2.0 m, con contenido muy variable en Mn, Argafiaraz, R, (1975 -
com. verb.).

La produccidn en el periodo 1959-1961 fue de 12.100 t con una ley me--
dia de 27-29% de Mn. Las reservas las constituyen 13.000 t de mineral po
sitivo, con 25% (3.250 t Mn) y 70.000 t mineral probable (17.500 t Mn).
El mineral registra 0.37% de P. Angelelli et al (op.cit.).

Yacimiento de Piscuno

La localidad de Piscuno se encuentra a 40 km al NE de San Antonio de -
Los Cobres, en el Depto La Poma, Provincia de Salta; en el lugar se explo
ta la mina Ana Marfa. La mineralizacidn esti alojada en calizas y luti--
tas de la Fm Yacoraite, en el flanco occidental de un pliegue volcado y
en una fractura muy poco visible, que se evidencia por la presencia de -
la veta. La veta fue reconocida con una galeria de 30 m y un desarrollo
de 15 m de profundidad, continuando con una potencia media de aproxima-
damente 0.50 de espesor. En la parte superficial conforma bolsones de —-
hasta 4 m de potencia, con rumbo NS y buzamiento 802 W. La ley media del
mineral es de 32%. Las reservas estimadas son de 2.000 t. Los minerales
explotados, en base a las primeras determinaciones efectuadas, son piro-
lusita y psilomelano. Arganaraz, R. (1975 com. verb.)

Como podra comprobarse por las descripciones de los yacimientos ante--
riormente mencionados, la composicidn mineraldgica de los mismos no han
sido estudiada en detalles. Los estudios calcograficos y con rayos X son
muy escasos, lo cual no asegura la determinacién correcta de las espe—-—-

cies minerales que los componen. .
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Yacimientos del Distrito Minero Agua de Dionisio.

En la provincia de Catamarca, en el Distrito de Hualfin, Depto. Belén;
a 2.600 m s.n.m., se encuentra el yacimiento de Farallén Negro, el mds
importante de la Repiiblica Argentina. El cual constituye con sus distin-
tas zonas el distrito minero mencionado. Seglin Sister (1963-1965), el -—-
cuerpo principal de la sierra lo forman bloques cristalinos elevados, ki
mitados por fracturas inversas. Sobre el basamento cristalino se dispo--
nen en discordancia arenas, que corresponden a los Estratos calchaquen--
ses y en concordancia sobre ellos el complejo volcanico, constitufdo por
rocas de la serie andesitica, de distintos tipos; las cuales se hallan -
atravesadas por diques andesiticos, basilticos, lamprofiricos y filones
metaliferos.

Las unidades del complejo volcanico componen una estructura de domo con
centro en el Alto de la Blenda; las fracturas rellenas por filones y ve=-
tas metaliferas corresponderian a dos épocas distintas. La segunda, debi
da a actividad volcdnica pdstuma, origing las vetas metaliferas. Las ma-
nifestaciones mineralizadas ocupan fracturas complejas en corrida y po--
tencia de hasta 12 m . La veta de Faralldn Negro tiene estructura en "ro
sario', con varios metros de potencia en algunos sectores: esta y las se
cundarias, se caracterizan por sus estructuras bandeadas, compuestas por
carbonatos y/o cuarzo, alternando con bandas de oxidos de manganeso il
monita-hematita. Con predominio de carbonatos, las vetas presentan es- -
tructuras bandeadas, drusiformes, fibroso-radiadas y en escarapela. Los
minerales encontrados son: ankerita, mangano-calcita, rodrocrosita, cal-
cofanita, pirolusita, psilomelano, hausmanmita, wad, oro, plata, calcopi
rita, galena y blenda. Los que componen la ganga son: cuarzo, jasperoide,
calcita, aragonita, baritina, calcedonia y manganocalcita; donde predomi
na ganga de carbonatos la secuencia de depositacidn es la siguiente: a)-
carbonatos, b) cuarzo, c) minerales de manganeso, d) cuarzo, oro. De - -
cuarzo hubo dos generaciones, la segunda es la portadora de oro. Los mi-
nerales de manganeso se encuentran reemplazando a los carbonatos, con an
terioridad se depositd cuarzo y pirita aurifera; los depdsitos son epiter
males.

La veta de Faralldn Negro se reconocid hasta 200 m de profundidad y --
mds de 1 km en sentido longitudinal, muestra disposicidn zonal de la mi-
neralizacidén, con amplia zona de oxidacidn y de enriquecimiento supergé-

nico.
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Respecto al origen de los minerales de este yacimiento Sister conside-
ra como probables dos hipdtesis, a) Que los Sxidos de manganeso sean mi-
nerales primarios de origen hidrotermal, los cuales por destruccidn y --
reemplazo, enriquecieron el contenido en Mn de los carbonatos de la veta.
b) Que el mineral primario haya sido manganita u otro mineral de mangane
so, que por oxidacién dieron origen a pirolusita, psilomelano y enrique-
cieron en Mn los carbonatos de la veta.

Los calculos de cubicacidén se realizaron tomando en cuenta leyes criti
cas, porcentajes de pé€rdidas, diluciones y recuperacidén. Se calcularon -
nueve bloques, con zona de lixiviacidén y de mineral de desmonte, dando -
686.957, 8 t segilin potencia muestreada y 765,436,6 t , segiin potencia --
calculada.

En el cuadro N2 1 figura las caracteristicas generales de las manifes-
taciones mineralizadas de la zona de Agua de Dionisio.

Llambids (1970), considera que la mayor mineralizacidn de Mn, de ori--
gen hidrotermal, presenta su mayor concentracién en la zona central, en
las vecindades del stock monzonitico Alto de la Blenda. Los depdsitos de
Mn se hallan en vetas de relleno, con texturas bandeadas y polifractura-
das. Se pueden considerar los siguientes tipos de vetas: 1- vetas de ro-
docrosita con cuarzo; contienen sulfuros y estdn casi totalmente oxida--
dos en criptomelano y polianita, con menor proporcién de manganita y cal
cofanita; quedando pequefios relictos de rodocrosita y manganocalcita, --
que contienen diseminados en bandas pirita, blenda, calcopirita, galena,
tennantita, polibasita, argentita y oro nativo. La primera mineraliza- -
cién de sulfuros es mesotermal a 300-400° C. El segundo estadio es a tem
peratura menor, en el limite meso-epitermal. 22,- Vetas de calcita y man
ganocalcita con cuarzo; se encuentran tipicamente en laz zonas & Macho -
Muerto y Los Viscos y se hallan impregnadas por 6xidos de Mn originados
por oxidacién. 32.- Fallas y fracturas con impregnaciones de 6xidos de -
Mn.

El depdsito de manganeso de mina Carmen, al SE de Loma Morada, es dis-
tinto a los mencionadcs, los &xidos de Mn cementan conglomerados aterra-
zados.

En la mina Ultima Oportunidad, que es la continuacidn occidental de la
veta de Faralldn Negro, donde el mineral de mena principal es pirolusita
supergénica, Malvicini, Bedlyvi y Llambias (1970), describen criptomela-
no en una brecha andesitica ‘cligomictica. En dicha mina reconocen tres -

estadios de mineralizacidn separados por sucesivas refracturaciones; - -
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tres son las mis notables. Estos estadios separados por fracturacidn in--
termineral, confieren a la veta bandeado jrregular de cuarzo, carbonatos
de manganeso, 0xidos y calcita, La mayoria de los minerales contiener cro
supergénico.

Malvicini y Llambias (1963), sefialan que el origen de los yacimientos -
de Faralldon Negro, Alto de le Blenda y Los Viscos es hidrotermal, con una
temperatura inicial de 3502C, la cual desciende luego con el aporte de —-
rnuevas soluciones mineralizadas hasta aproximadamente, debajo de los 2502
C, es decir el yacimiento corresponde a mesotermal, con pasaje 2 epiter—-
mal. La mineralizacidn se produjo en tres estadios separados por refractu
racion de la yeta. Primero se depositaron sulfuros, pirita, blenda, calco
pirita y galena, con algo de carbonatos (rodocrosita, kutnahorita, y man-
ganocalcita). Fn el segundo depositacidn ritmica fraccionada de cuarzo y
carbonatos (rodocrosita, rodocrosita,cdlcica, manganocaleita y calcita),-
portadores de una nueva generacidn de sulfuros, pirita, blenda, calcopiri
ta, galena, tennantita, polibasita y oro nativo.

Los minerales primarios de manganeso fueron: rodocrosita, kutnahorita,y
manganocalcita. Los secundarios producidos por oxidacién de los carbona--
tos de la veta son: manganita, calcofanita, criptomelano y pirolusita. Fn
la zona de oxidacién se hallaron también, oro secundario, goethita, lepi-
docrosita, hematita, covelita, curpita, cerusita, gosslarita, aragonita y
yeso.

El oro y la plata en solucidén migraron y se redepositaron. El enriqueci
miento secundario en oro ha sido local, limitado a la zcna de oxidacidn.
La plata debe asociarse al mineral de Mn, especialmente criptomelano, por
su poder de adsorcién e intercambio de cationes. También podria encontrar
se en pirolusita.

Los procesos en la zona de oxidacidn han sido los siguientes: al variar
el pH a dcido, por oxidacién de la pirita, los carbonatos pasaron a solu-
ciones de Mn bivalente, para precipitar luego como manganocalcita en un -
medio con pH alcalino, debido a las grandes masas de carbonatos presentes.
Este mineral fué reemplazado por calcofanita y criptolmelano, por aportes
de Zn y K. Con mayores condiciones de oxidaciérn estos minerales pasaron a
pirolusita (polianita), segiin manganita & romboedros de carbonatos.

La oxidacidn fue favorecida por procesos de erosién prolongada, ausen--
cia de un nivel fredtico por encima de los -233 m, fracturacidén posmine--
ral y texturas en carbonatos favorables a una mayor permeabilidad de la -

veta.
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3- Yacimientos de la zona de Malargue

En la provincia de Mendoza, en ambiente de Cordillera Frontal, se eX——
plotan una serie de yacimientos denominados por Menoyo-Padula (op.cite)
Grupo Malargue, por encontrarse ubicados en el Departamentos del mismo —-
nombre, Distrito El Nevado, a 1530 m s.n.m. Corresponden al ciclo Paleozoi
co superior-Tridsico superior. Son de origen hidrotermal (epitermal).

Yacimiento Ethel

Integrado por las minas Ethel, Beba, Iris, Marta, Haydée, etc. Se trata
de una serie de cuerpos vetiformes alojados en pérfidos cuarciferos tria-
sicos, en su mayoria de grano fino y color rojizo. Se desarrolla en una -
extension de 10 km; las vetas estan desplazadas por fallas de rumbo EW y
buzamiento 802-852 N. El mds importante de todos los depdsitos es mina --
Ethel, con un desarrollo de 900 m y potencia de 2 m. Los minerales que lo
constituyen son: pirolusita, psilomelano y criptomelano, con ganga de cal
cita. Cortelezzi-Levin (1965). Las reservas son de 103.000 t de mineral -
probable, con 38% y 3.500 t de mineral posible, con 30-35%, para esta mina
se han calculado 40.000 t de Mn.

Yacimiento Santa Cruz

Ubicado en el Distrito La Escondida, a 25 km de la localidad homénima.
Geoldgicamente forma parte de la unidad orogrdfica El Nevado, integrada -
por cuerpos volcdnicos dispuestos con rumbo NS, constituidos por mesetas
basalticas; al E se desarrolla un irea de pérfidos cuarciferos de edad —-
permo-triasica, los cuales instruyen lutitaa del Paleozoico inferior y PpPro
ducen su metamorfizacidn. Los depdsitos de manganeso se alojan en una —-—-—
fractura reconocida en una longitud de 250 m, rumbo NS, buzamiento 652 SE.
Contiene una brecha que ocupa el centro de la fractura lateralmente, en -
contacto con la roca de caja, se halla lamineralizacién. La brecha estd -
compuesta por clastos de porfido cuarcifero y lutitas, cementados por mi-
nerales de manganeso, calcita y silice. Las fajas laterales estdn consti-
tuidas por psilomelano, pirolusita, criptolmelano, coronadita, Cortelezzi-
Levin (op.cit.), wad y calcita finamente bandeada, yeso, calcedonia y oxi-
dos dehierro. La Dra. M.K. Brodtkorb (1975 com. verb), me ha informado --
del hallazgo de niicleos de 2 a 2 mm de didm. de galena, blenda y sulfosa-
les de plomo. Esta comunicacidén abre un nuevo panorama para interpretar -
el origen de los depdsitos; lo cual demuestra la necesidad de intensifi--
car los estudios mineraldgicos de estos yacimientos aparentemente "conoci
dos'". La potencia de la fajamineralizada oscila entre 0.10 a 1 m de ancho.

La produccién durante los afios 1960-1964, fué de 14.000 t con ley de 38-40%
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Mn, La zona productiva de esta mina a octubre de 1971, Soruco-Torres-Pén-
dola (1975), comprende el sector E, bloque K, entre los niveles -130,-170
m . Este yacimiento ha sido intensamente trabajado mediante los niveles -
(0, ;30, -60, -90. El1 programa de desarrollo se hari sobre los cuerpos 2,3
y 4, en los secores F, L y K del nivel -170 a -200, sobre una longitud de
220 m . El yacimiento estd pricticamente paralizado desde 1971. La mina -
Santa Cruz tuvo un desarrolio horizontal de mds de 300 m para cada nivel
vy hasta -170 se comunicaban dichos niveles con el pique maestro. El nivel
=200 m es considerado pique ciego y su desarrollo se superd los 30 m .Los
cuerpos mineralizados del O al 4, presentaban potencias de hasta 3 m y de
estos se profundizaron hasta los -200 m. La Ley del mineral comercializa-
ble oscila entre 35-40% de Mn. La produccidn total del yacimiento, en sus
cinco niveles explotados, oscila aproximadamente en 80.000 t, con la ley
de Mn antes mencionada.

Yacimiento San Alberto

Ubicado a 5 km al NW de Santa Cruz, estd constituido por una veta sub-—-
vertical de rumbo N 252 E, posicién vertical, con una potencia de 0.60 m.
Se encuentra alojado en pdrfidos riolfticos y areniscas carboniferas; a—-
floreante en m3s de 300 m, se le supone de edad tridsica. Los minerales -
que forman el depdsito son: psilomelano, pirolusita y &xidos de hierro, -
en ganga silicea. Las reservas probables-posibles son de 15.000 t, con ley
de 15% de Mn y 27% de Fe, Angelelli et al. (op.cit.)

Yacimientos de las provincias de Cordoba, Santiago del Estero y Tucuman.

En la regidén central del pais, en ambiente de Sierras Pampeanas, que --
comprende parte N de la provincia de Cérdoba, S. de la de Santiago del Fg
tero, centro de la de Tucumdn y algunas manifestaciones al S de la de Sal
ta: se encuentran una serie de yacimientos, que son los que desde mayor -
antiguedad se conocen en nuestro territorio.

Se trata de yacimientos hidrotermales (epi & teletermales), correspon--
dientes al ciclo Cretacico superior-Cenozoico.

Yacimientos de Aguada del Monte

Estos depdsitos son conocidos como Grupo Hiermang; Menoyo-Padula (op. -
cit.), propone llamarlo Grupo Pozo Nuevo. Estd integrado por las minas 25
de Mayo, 9 de Julio, 24 de Setiembre, 1° de Mayo, Isla Verde, San Vicente,
La Esperanza, Eduardo, Indamina. Se encuentran ubicadas a 40 km al NW de
San Flerencio del Chafiar y a 50 km al NE de De&n Funes, en la pedania A--

guaca del Monte, a 1.5 km de Pozo Nuevo, Depto. Sobremonte, Cérdoba. Se -
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emplazan en una estructura que corresponderia al Terciario. En el drea -
mineralizada predominan granodioritas y pdrfidos cuarciferos, cubiertos
por sedimentos continentales de Paganzo, Beder (1931).

El yacimiento estd constitufdo por varios cuerpos de vetas, alojadas
en una fractura de rumbo general N 302 W, aflorando intermitentemente a
1o largo de 5 km, poco inclinada hacia el EW. La potencia oscila desde -
algunos centimetros hasta 4 m. Los filones mayores son compuestos, despa
rramados 8 ramificados y gufas laterales, formando una especie de
stockwork.

Labores realizadas en diferentes sectores de la corrida han demostrado
que los filones se acuiian antes de los 44 m 8 sea que tienen escaso desa
rrollo en sentido vertical, Fabacchi (1960). El mineral mds abundante es
psilomelano, botrioidal; manganita es frecuente, en cantidades reducidas
tapiza drusas y como inclusiones microscdpicas en el cuarzo de la ganga;
por lo cual Beder la supone de origen primario, de la @iltima fase de la
mineralizacién del yacimiento, se altera en pirolusita. También se obser
va hematitalimonita. La ganga esta compuesta por dpalo, calcedonia, bari
tina, escasa calcita y wad.

La produccién figura en el Cuadro N2 2

Cuadro N2 2

1918-1920 1944 1950-1955  1955-1959  1960-1964

5.000 t 2,800 t 6.300 t 5.080 t 72.000 t
25 % Mn 23-25% Mn y

6.000 t

35-40% Mn

Grupo Cama Cortada

Segin Beder (op.cit.), los yacimientos que pueden reunirse en este gru
po estan caracterizados por el predominio de calcita en la ganga; con es
casa calcedonia y dpalo. Las minas principales, citadas por el menciona-
do autor son: Piedra Pintada, Cama Cortada, Agua de los Algarrobos, E1 -
Cautivito, Los Sunchos, San José de Nespo, La Cafiada, E1 Retiro, Loma --
Blanca, Los Hpyos. Sin lugar a dudas la mas importante de ellas es Cama
Cortada.

Yacimiento Cama Cortada

Dista a 93 km de Dedn Funes y a 27 km al Sw de San Francisco del Cha--
fiar, Dpto. Sobremonte, Cordoba. Se le considera de edad terciaria, sin -

vinculaciones con las rocas igneas de la regidn. La roca de caja del ya-
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cimiento es un pdrfido cuarcifero. Se trata de una Veta que hacia el S.-
se divide en cuatro ramas; tiene un desarrollo de 900 m y un buzamiento
que oscila entre 752 W y la vertical. La potencia varia desde alguncs --—
centimetros hasta 3 m , Los minerales primarios son: psilomelano y piro-
lusita, en gufas adosadas a las salbandas y en el centro de la brecha --
con ganga de calcita. Minerales secundarios, wad y limonita. La minerali
zacidn se desarrolld en forma de lentes de distintas magnitud. El depdsi
to estd controlado por fracturacién originada por tensiones de compren--
sidn; los minerales se alojan en la brecha de falla en por lo menos dos
generaciones,

Hasta el afio 1970 se habfan producido 8.000 t de mineral, 2.50C t de -
Mn, con ley media de 15.3%. Reservas probadas y/o indicadas 70.000 t de
mineral, 11.000 t de Mn; inferidas 70.000 t de mineral y 11.C00 t de Mn,
Menoyo-Padula (op.cit.)

Grupo Los Hoyos-Chufiahuasi.

Comprende las minas Tres Lomitas, Fatima, Hilda.

Yacimiento Tres Lomitas

Dista a 83 km al S de Dedn Funes, pedania Chufiahuasi, Dpto. Sobremonte
Cordoba, se halla a 800 m s.n.m. El yacimiento estid emplazado en ambien-
te de granocioritas, en contacto con porfido cuarcifero. Se compone de -
dos vetas, la principal asoma intermitentemente en 1 km, con rumbo N 40-
11 W e inclinacién 702-852 W y una potencia en la zona brechosa, de 25 m
La veta secundaria en direccién N 182-312 W y buzamiento variable; su es
pesor oscila ente 1-2 m . La veta principal es una zona de brecha de fa-
lla con mineralizacidn irregular y depositacién en una & sobre las dos -
salbandas, con potencia de 1.3. m ; la brecha suele tener lentes mis ri-
cos. Los minerales primarios son: pirolusita, psilomelano, con ganga pre
dominante de calcita, opalo rosado y en menor proporcidén calcedonia, Da-
vids, N.C. (1960). Entre los minerales secundarios predomina wad y limo-
nita.

La produccién de todo el grupo hasta 1970 fue de 18.000 t de mineral ,-
4.500 t de Mn; con ley media de 24.1%. Las reservas probadas y/o inferi-
das son de 110.000 t de mineral y 4.500 t de Mn. Las reservas inferidas
son similares, Menoyo-Padula (op.cit.).

Grupo La Santiagueiia.

Comprende una serie de minas ubicadas a 20 km de Aguada del Monte, en
las proximidades del paraje Los Ancoches, Distrito de Ambagasta, Dpto. -

Ojo de Agua, Santiago del Estero, a 400 m s.n.m,

2.25






